
GC Fuji™ I CAPSULE
RADIOPAQUE GLASS IONOMER LUTING CEMENT IN CAPSULES 

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE
1. Cementation of metal-based inlays, onlays, crowns, bridges and 

posts
2. Cementation of high strength (zirconia based) all ceramic crowns 

and bridges

CONTRAINDICATIONS.
1. Direct pulp capping 
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to glass 

ionomer cement.

COMPOSITION
Powder: Fluoro-alumino-silicate glass, polyacrylic acid, pigment
Liquid: Water, polyacrylic acid, carboxylic acid

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid ratio (g/g) 0.33/0.18
Mixing time (sec.) 10”
Working Time (23°C/73°F) (min., sec.) 2’15”
Net Setting Time (37°C/99°F) (min., sec.) 2’30”
Finishing Time (37°C /99°F, after seating the 
restoration) (min., sec.) 4’30’’

Glass polyalkenoate cement, Luting, Net Setting time (37°C/99°F) (min., 
sec.) 2'30''

1. TOOTH PREPARATION
a) Prepare tooth in usual manner. For pulp 

capping, use calcium hydroxide.
b) Clean the prepared teeth with pumice and 

water.
c) Rinse thoroughly with water. 

Remove excess moisture by 
blotting with a cotton pellet or gently 
blowing with an oil-free air. DO NOT 
DESICCATE. Prepared surfaces should 
appear moist (glistening).

2. RESTORATION PREPARATION
Make sure that the restoration is pretreated 
and handled according to the manufacturer’s 
instructions.

3. CAPSULE ACTIVATION AND MIXING
a) Before activation, shake the capsule or 

tap its side on a hard surface to loosen the 
powder (Fig. 1).

b) To activate the capsule, push the plunger 
until it is fully depressed with the main body 
and hold it down for 2 seconds (Fig. 2). 
Note: 
1) Ensure the plunger is fully pressed to 
avoid the incorrect mixing ratio of powder 
and liquid. 
2) The capsule should be activated just before mixing and used 
immediately.

c) Immediately set it into a mixer (or an amalgamator) and mix for 10 
seconds (+/- 4,000 RPM) (Fig. 3). 
Note: 
When using a rotational mixing device, it is recommended not to 
use the centrifuge option.

4. DISPENSING
a) Immediately remove the mixed capsule from the mixer and load it 

into the GC CAPSULE APPLIER.
b) Make two clicks to prime the capsule (Fig. 4). To adjust the 

direction of the nozzle, hold the applier with the capsule towards 
you and turn the capsule body.

c) Extrude directly into the restoration.
d) To remove the used capsule, push the applier release button. 

Twist the and pull upwards.
5. CEMENTATION

a) Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement 
and seat immediately. The working time is 2 minutes 15 seconds 
from start of mixing at 23°C (73.4°F). Higher temperatures will 
shorten working time.

b) Maintain moderate pressure.
c) Start removing excess cement when the excess cement feels 

rubbery.
d) Finishing can be started 4 minutes 30 seconds after seating the 

restoration.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store the capsules in the 
original aluminium foil in a cool and dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F).

SHADE
Light yellow.

PACKAGE
50 capsules 
Average contents per capsule : 0.33g powder and 0.18g (0.14mL) 
liquid. Minimum net volume of mixed cement per capsule : 0.19mL.

Option : GC CAPSULE APPLIER (1 piece).

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with 

a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid 
contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the 
operation field from the skin or oral tissue.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek 
medical attention.

3. This product is not indicated for filling or core build-up.
4. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks 

and safety eyewear should always be worn.
5. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. 

If any such reactions are experienced, discontinue the use of the 
product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as 
hazardous according GHS. 
Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: 
https://www.gc.dental/europe 
They can also be obtained from your supplier.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see 
EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us 
at Regulatory.gce@gc.dental.

Undesired effects- Reporting: 
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar 
events experienced by use of this product, including those not listed in 
this instruction for use, please report them directly through the relevant 
vigilance system, by selecting the proper authority of your country 
accessible through the following link: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
as well as to our internal vigilance system: 
vigilance@gc.dental 
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

UK Responsible Person
GC UNITED KINGDOM Ltd.
Coopers Court Newport Pagnell
Buckinghamshire
MK16 8JS
United Kingdom
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GC Fuji™ I CAPSULE
RÖNTGENSICHTBARER GLAS IONOMER 
BEFESTIGUNGSZEMENT IN KAPSELN
Nur zur Verwendung durch zahnärztliches Fachpersonal gemäß den 
Anwendungshinweisen.

INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG
1. Befestigung von metallbasierten Inlays, Onlays, Brücken und Stiften.
2. Befestigung von hochfesten (zirkonbasierten) Vollkeramikkronen 

undbrücken.

GEGENINDIKATIONEN
1. Direkte Pulpaüberkappung. 
2. Dieses Produkt darf nicht bei Patienten verwendet werden, die eine 

Allergie gegen Glasionomer-Zemente haben.

ZUSAMMENSETZUNG
Pulver: Fluor-Aluminium-Silikatglas, Polyacrylsäure, Pigment
Flüssigkeit: Wasser, Polyacrylsäure, Karbonsäure

GEBRAUCHSANLEITUNG

Pulver-/Flüssigkeitsverhältnis (g/g) 0.33/0.18
Anmischzeit (Sek.) 10”
Arbeitszeit (23°C/73°F) (Min., Sek.) 2’15”
Netto- Abbindezeit (37°C/99°F) (Min., Sek.) 2’30”
Beginn des endgültigen Finierens (37°C/99°F, 
nach Einsetzen der Restauration) (Min., Sek.) 4’30’’

Glas-Polyalkenoat-Zement, Befestigung, Netto Abbindezeit (37°C/99°F) 
(Min., Sek.) 2'30'

1. PRÄPARATION
a) Die Zähne wie gewohnt präparieren. Zum 

Abdecken der Pulpa Kalziumhydroxid 
verwenden.

b) b) Den fertig präparierten Zahn gründlich 
mit Wasser und Bims reinigen.

c) Gründlich mit Wasser spülen und mit 
einem Tupfer oder ölfreier Druckluft von 
überschüssigem Wasser befreien; dabei 
aber einen leichten Feuchtigkeitsfilm 
erhalten – die Oberfläche sollte glänzend – 
feucht erscheinen.

2. RVORBEREITUNG DER RESTAURATION
Die Restauration gem. den Anweisungen des 
Herstellers vorbereiten und behandeln.

3. AKTIVIEREN UND ANMISCHEN DER 
KAPSEL
a) Vor der Aktivierung die Kapsel schütteln 

oder mit der Seite auf eine harte 
Oberfläche klopfen um das Pulver zu lösen 
(Abb. 1).

b) Um die Kapsel zu aktivieren den Kolben 
drücken bis dieser bündig mit dem 
Kapselkörper abschließt und für 2 Sekunden halten (Abb. 2). 
Anmerkung: 
1) Sicherstellen das der Kolben vollständig gedrückt ist um 
fehlerhaftes Anmischen von Pulver und Flüssigkeit zu vermeiden. 
2) Die Kapsel sollte direkt vor Anmischbeginn aktiviert und sofort 
verarbeitet werden.

c) Sofort in den Kapselmischer geben (oder einen 
Amalgamanmischer) und für 10 Sekunden anmischen (+/- 4,000 
RPM) (Abb. 3). Anm.: Eine evtl. mögliche Zentrifugaloption des 
Kapselmischers nicht verwenden.

4. AUSBRINGEN DES ANGEMISCHTEN MATERIALS
a) Nach dem Anmischen des Zements in einem Kapselmischgerät 

die Kapsel wieder in den GC CAPSULE APPLIER einlegen.
b) Den Auslösehebel zweimal betätigen, um die Kapseln 

vorzubereiten (Abb.4). Zum Ausrichten der Kapselspitze die 
Kapsel einfach vorsichtig im GC CAPSULE APPLIER drehen.

c) Die Kapselspitze indie Präparation halten und vorsichtig das 
Material ausbringen.

d) Zum Entfernen der leeren Kapsel den Löseknopf des 
GC CAPSULE APPLIERs betätigen und die Kapsel nach 
obenentnehmen.

5. ZEMENTIEREN
a) Die innere Oberfläche der Restauration mit ausreichend Zement 

bedecken und sofort einsetzen. Die Verarbeitungszeit beträgt ab 
Beginn des Anmischens bei 23°C 2 Minuten 15 Sekunden; höhere 
Temperaturen verringern die Verarbeitungszeit.

b) Leichten Druck auf die Restauration ausüben.
c) Überschüssiges Material mit einem Scaler entfernen, sobald das 

Material eine gummiartige Konsistenz aufweist.
d) Mit dem Finieren kann nach vier Minuten 30 Sek. begonnen 

werden.

AUFBEWAHRUNG
Empfohlen für eine optimale Leistung, an einem kühlen und dunklen 
Ort lagern
(4-25°C).

FARBTON
Hellgelb.

PACKUNGEN
Box mit 50 Kapseln. 
Durchschnittlicher Inhalt pro Kapsel : 0,33g Pulver und 0,18g (0,14mL) 
Flüssigkeit. Mindest-Nettovolumen angemischter Zement pro Kapsel : 
0,19mL. Zubehör : GC CAPSULE APPLIER (1 stück).

VORSICHT
1. Bei Haut- oder Mundgewebekontakt sofort mit einem 

alkoholgetränkten Tupfer reinigen und mit Wasser gut spülen. Zur 
Vermeidung von Gewebekontakten kann ein Kofferdam gelegt oder 
mit Kakaobutter abgedeckt werden.

2. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Facharzt 
aufsuchen.

3. Dieses Produkt ist nicht als Füllungs- oder Stumpfaufbaumaterial 
geeignet.

4. Es sollte stets eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie 
Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.

5. Sehr selten kann sich eine Empfindlichkeit gegenüber dem 
Produkt bzw. dessen Bestandteilen ergeben. Bei Auftreten einer 
solchen Reaktion die Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt 
konsultieren.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug 
genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. 
Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die 
unter folgendem Link erhältlich sind: https://www.gc.dental/europe 
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer 
anfordern.

Für die Zusammenfassung der Sicherheit und klinischen Leistung 
(SSCP) besuchen Sie bitte die EUDAMED-Datenbank (https://
ec.europa.eu/tools/ eudamed) oder kontaktieren Sie uns unter 
Regulatory.gce@gc.dental

Unerwünschte Wirkungsberichte: 
Wenn Sie sich einer unerwünschten Wirkung, Reaktion oder ähnlichen 
Vorkommnisse bewusst werden, die durch die Verwendung dieses 
Produktes erlebt werden, einschließlich derer, die nicht in dieser 
Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, melden Sie diese bitte direkt über 
das entsprechende Meldebehörde, indem Sie die richtige Autorität Ihres 
Landes zugänglich über den folgenden Link auswählen: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
Sowie zu unserer internen Meldestelle: : 
vigilance@gc.dental 
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes 
zu verbessern

Zuletzt aktualisiert: 08/2024
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GC Fuji™ I CAPSULE
CVI DE SCELLEMENT EN CAPSULES RADIOPAQUE

A utiliser uniquement par un professionnel dentaire et dans le respect 
des indications d’utilisation.

INDICATIONS
1. Scellement des inlays, onlays, couronnes et bridges à base de métal 

et, tenons.
2. Scellement des couronnes et bridges tout céramique (à base de 

zircone).

CONTRE INDICATIONS
1. Coiffage pulpaire direct.
2. Eviter d’utiliser ces produits chez des patients présentant une allergie 

connue aux ciments verre ionomère.

COMPOSITION
Poudre: Verre fluoro-alumino-silicate, acide polyacrylique, pigment
Liquide: Eau, acide polyacrylique, acide carboxylique

DIRECTIONS FOR USE

Ratio Poudre / Liquide (g/g) 0.33/0.18
Temps de mélange (sec.) 10”

Temps de mélange (à 23°C/73°F) (min., sec.) 2’15”

Temps de prise (37°C/99°F) (min, sec.) 2’30”

Finition après (37°C/99°F, après la prise de la 
restauration) (min., sec.) 4’30’’

Ciment verre ionomère, Scellement,Temps de prise net (37°C/99°F) 
(min., sec.) 2'30''

1. PREPARATION DE LA DENT
a) Préparer la dent de façon habituelle. Pour 

le coiffage pulpaire, utiliser de l’hydroxyde 
de calcium.

b) Nettoyer les dents préparées avec de l’eau 
et de la ponce.

c) Rincer soigneusement à l’eau. Sécher 
doucement avec une boulette de coton 
ou avec une seringue à air. NE PAS 
DESHYDRATER. Les meilleurs résultats 
sont obtenus lorsque la surface de la 
préparation apparaîthumide (brillante).

2. PREPARATION DE LA RESTAURATION 
Assurez-vous que la restauration est prétraitée et 
manipulez selon les instructions du fabricant.

3. ACTIVATION ET MELANGE DE LA CAPSULE
a) Avant l’activation, tapoter la capsule sur 

une surface dure afin de détasser la 
poudre (Fig. 1).

b) Afin d’activer la capsule, appuyer sur le 
piston jusqu’à ce qu’il touche totalement le 
corps de la capsule et le laisser vers le bas 
pendant 2 secondes (Fig. 2).
Note :
1) S’assurer que le piston est entièrement percuté afin
d’éviter un ratio de mélange incorrect entre la poudre
et le liquide. 
2) La capsule doit être activée juste avant de la vibrer et utilisée 
immédiatement.

c) Placer immédiatement la capsule dans un vibreur (ou 
amalgamateur) et vibrer 10 secondes (+/-4000 tours par min) 
(Fig. 3). 
Note: Lorsque vous utilisez un appareil de mélange à rotation, il 
est recommandé de ne pas utiliser l’option centrifuge.

4. APPLICATION
a) Retirez aussitôt la capsule mélangée du mixeur et placez-la sur 

GC CAPSULE APPLIER.
b) Effectuez deux pressions (Fig. 4). Pour ajuster la direction de 

l’embout, tenir l’applicateur avec la capsule vers vous et tourner le 
corps de la capsule.

c) Extraire directement dans la restauration.
d) Pour retirer la capsule utilisée, appuyez sur le bouton poussoir de 

l’applicateur. Tournez la capsule et tirez.
5. SCELLEMENT

a) Enduire la surface interne de la restauration avec une quantité 
suffisante de ciment et positionner immédiatement. Le temps de 
travail est de 2 minutes 15 secondes à partir du début du mélange 
à 23°C (73,4°F). Des températures plus élevées raccourciront le 
temps de travail.

b) Maintenir une pression modérée.
c) Commencer à retirer les excès de ciment avec un instrument à 

détartrer lorsque le ciment semble caoutchouteux.
d) La finition peut commencer 4 minutes 30 secondes après la mise 

en placede la restauration.

STOCKAGE
Recommandé pour des performances optimales, stocker les matériaux 
dans un endroit frais et sombre (4 à 25°C) (39,2-77°F).

TEINTES
Jaune clair.

CONDITIONNEMENT
Conditionnement de 50 Capsules. 
Contenu moyen par capsule : 0,33g de poudre et 0,18g (0,14mL) 
de liquide. Volume minimum net du mélange 0,19mL. Option : GC 
CAPSULE APPLIER (1 piéce).

AVERTISSEMENTS
1. En cas de contact avec les tissus oraux ou la peau, retirer 

immédiatement
2. avec une éponge ou un coton enduit d’alcool. Rincer à l’eau. Pour 

éviter tout contact, une digue en caoutchouc et/ou du beurre de 
cacao peuvent être utilisés pour isoler le champ opératoire des 
tissus.

3. Ce produit n’est pas indiqué pour les obturations ou les 
reconstitutions de moignon.

4. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, 
masques et lunettes de sécurité doit être porté.

5. Dans de rares cas ce produit peut entraîner une réaction allergique. 
Si tel est le cas, cessez toute utilisation et consultez un médecin.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi peuvent 
être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous 
avec les fiches de données de sécurité disponibles sur : https://www.
gc.dental/europe 
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

Pour le Résumé des Caractéristiques de Sécurité et des Performances 
Cliniques (RCSPC) consultez la base de données EUDAMED https://
ec.europa.eu/tools/ eudamed) ou contactez-nous à l’adresse Regulatory.
gce@gc.dental.

Déclaration d’effets indésirables : 
Si vous avez connaissance d’effets indésirables, de réactions ou 
d’événements de ce type résultant de l’utilisation de ce produit, y 
compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler 
directement via le système de vigilance approprié, en sélectionnant 
l’autorité compétente de votre pays accessible via le lien suivant : 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
ainsi qu’à notre système de vigilance interne : 
vigilance@gc.dental 
Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Last revised : 08/2024
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GC Fuji™ I CAPSULE
VETROIONOMERO RADIO-OPACO PER CEMENTAZIONI IN 
CAPSULE

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni 
d’uso.

INDICAZIONI D’USO
1. Cementazione di inlays, onlays, corone, ponti e perni su base 

metallica.
2. Cementazione di ponti e corone in ceramica integrale ad alta 

resistenza (su base di zirconia).

CONTROINDICAZIONI
1. Incappucciamento diretto della polpa.
2. Evitare l’uso di questo prodotto in pazienti con note allergie ai 

cementi vetroionomeri.

COMPOSIZIONE
Polvere: Vetro fluoro-alluminio-silicato, acido poliacrilico, pigmento
Liquido: Acqua, acido poliacrilico, acido carbossilico

STRUZIONI PER L’USO

Powder / Liquid ratio (g/g) 0.33/0.18
Tiempo de mezcla (s.) 10”
Tiempo de trabajo (23°C/73°F) (min, s) 2’15”
Tiempo neto de fraguado (37°C/99°F) (min, s) 2’30”
Tiempo de acabado final 37°C/99°F, tras colocar 
la restauración (min., seg) 4’30”

Cemento de polialquenoato de vidrio, Cementación, Tiempo de fraguado 
neto (37°C/99°F) (min., seg.) 2'30'

1. PREPARAZIONE DEL DENTE
a) Preparare il dente nel modo consueto. Per 

l’incappucciamento pulpare usare idrossido 
di calcio.

b) Pulire il dente preparato con pomice e 
acqua.

c) Sciacquare abbondantemente con acqua. 
Eliminare l’umidità in eccesso asciugando 
con del cotone o con un leggero getto 
d’aria priva di olio. NON ESSICCARE. Le 
superfici preparate dovrebbero essere 
umide (aspetto lucido).

2. PREPARAZIONE DEL RESTAURO
Accertarsi che il restauro venga pretrattato e 
gestito secondo le istruzioni del produttore.

3. ATTIVAZIONE DELLA CAPSULA E 
MISCELAZIONE
a) Prima dell’attivazione, agitare la capsula 

o dare dei leggeri colpi sul lato contro una 
superficie dura in modo da decompattare la 
polvere (Fig. 1).

b) Per attivare la capsula, premere il 
pulsante di attivazione finché non 
sia completamente premuto a livello del corpo principale, 
mantenendolo premuto per 2 secondi (Fig. 2). 
Note: 
1)Assicurarsi che la capsula sia completamente premuta per 
evitare un rapporto di miscelazione errato tra polvere e liquido. 
2) La capsula dovrebbe essere attivata immediatamente prima 
della miscelazione e dovrebbe essere utilizzata immediatamente. 

c) Togliere immediatamente la capsula e inserirla in un miscelatore 
(o amalgamatore), quindi miscelare per 10 secondi (+/- 4.000 giri 
al minuto) (Fig. 3). 
Nota: 
Quando si usa un miscelatore a rotazione, è sconsigliabile 
utilizzare l’opzione di centrifuga.

4. EROGAZIONE
a) Togliere immediatamente la capsula miscelata dal miscelatore e 

caricarla nel GC CAPSULE APPLIER.
b) Far compiere due clic per innescare la capsula (Fig. 4). Per 

regolare la direzione dell’ugello, tenere l’applicatore con la 
capsula rivolto verso l’operatore e ruotare il corpo della capsula.

c) Estrudere il prodotto direttamente nel restauro.
d) Per togliere la capsula usata, premere il pulsante di sgancio 

dell’applicatore. Ruotare la capsula e tirare verso l’alto.
5. TECNICA DI CEMENTAZIONE

a) Rivestire la superficie interna della ricostruzione con una quantità 
di cemento sufficiente e posizionare la protesi immediatamente. Il 
tempo di lavoro è di 2 minuti 15 secondi a partire dall’inizio della 
miscelazione a 23°C (73,4°F). Aumentando la temperatura, il 
tempo di lavoro diminuisce.

b) Mantenere una pressione moderata.
c) Iniziare ad eliminare il cemento in eccesso con uno strumento 

manuale una volta che il cemento in eccesso ha assunto una 
consistenza gommosa.

d) La fase di rifinitura può iniziare dopo 4 minuti e 30 secondi dal 
posizionamento della protesi.

CONSERVAZIONE
Raccomandato per una performance ottimale, conservare in luogo 
fresco e buio (4-25°C) (39,2-77,0°F).

TONALITA’
Giallo chiaro.

CONFEZIONI
50 capsule. 
Contenuto medio per capsula : 0,33g di polvere e 0,18g (0,14mL) 
di liquido. Volume netto minimo di cemento miscelato per capsula : 
0,19mL. Optional : GC CAPSULE APPLIER (1 pezzo).

AVVERTENZE
1. In caso di contatto con il tessuto orale o con la cute, eliminare 

immediatamente il materiale con una spugna o con del cotone idrofilo 
imbevuto di alcol. Sciacquare con acqua. Per evitare il contatto si 
può utilizzare una diga di gomma e/o del burro di cacao in modo da 
isolare il campo operativo dalla cute o dal tessuto orale.

2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con 
acqua e consultare un medico.

3. Questo prodotto non è indicato per otturazioni e ricostruzioni di 
monconi.

4. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, 
maschere facciali e occhiali di protezione.

5. In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in alcuni 
pazienti. Se si verificano simili reazioni, interrompere l’uso del 
prodotto e consultare un medico.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d’uso possono 
essere classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante 
riferimento alle schede di sicurezza disponibili su: 
https://www.gc.dental/europe. 
Possono anche essere richieste al fornitore

Per il riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche (SSCP), 
consultare il database EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) 
o contattarci all’indirizzo Regulatory.gce@gc.dental

Segnalazione degli effetti indesiderati: 
Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato, 
reazione o eventi simili verificatisi dall’uso di questo prodotto, compresi 
quelli non elencati in queste istruzioni per l’uso, si prega di segnalarli 
direttamente attraverso il sistema di vigilanza pertinente, selezionando 
l’autorità competente del proprio paese accessibile attraverso il 
seguente link: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
così come al nostro sistema di vigilanza interna: vigilance@gc.dental 
In questo modo si contribuirà a migliorare la sicurezza di questo 
prodotto.

Ultima revisione : 08/2024
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GC Fuji™ I CAPSULE
IONÓMERO DE VIDRIO RADIOPACO EN CÁPSULAS

Para uso exclusivo de un profesional de la odontología en las 
indicaciones de uso.

INDICACIONES PARA USO
1. Cementación de coronas de metal, inlays, onlays, puentes y postes.
2. Cementación de toda clase de coronas de cerámica y puentes de 

alto grado de resistencia (basadas en zirconia).

CONTRAINDICACIONES.
1. Recubrimiento directo a la pulpa.
2. Evite el uso de este producto en pacientes con alergias conocidas al 

cemento de ionómero de vidrio.

COMPOSICIÓN
Polvo: Vidrio fluoroaluminosilicato, ácido poliacrílico, pigmento
Líquido: Agua, ácido poliacrílico, ácido carboxílico

INSTRUCCIONES DE USO

Ratio polvo/líquido (g/g) 0.33/0.18
Tempo di miscelazione (sec.) 10”

Tempo di lavorazione (a 23°C/73°F) (min., sec.) 2’15”

Tempo netto di indurimento (37°C/99°F) (min., 
sec.) 2’30”

Inizio della fase di rifinitura (37°C/99°F, dopo il 
posizionamento della ricostruzione) (min., sec.) 4’30”

Cemento vetro polialchenoato, Cementazione, Tempo di indurimento 
(37°C/99°F) (min., sec.) 2'30'

1. PREPARACIÓN DEL DIENTE
a) Prepare el diente de la forma habitual. 

Cerca de la pulpa, use Hidróxido de Calcio.
b) Limpie el diente preparado con pómez y 

agua.
c) Aclare minuciosamente con agua. Retire 

el exceso de mezcla secando con una 
bola de algodón o soplando suavemente 
con aire libre de aceite. NO DESECAR. 
Las superficies deben aparecer húmedas 
(brillantes).surfaces should appear moist 
(glistening).

2. PREPARACIÓN DE LA RESTAURACIÓN
Asegúrese de que la restauración es pretratada 
y manejada siguiendo las instrucciones del 
fabricante.

3. ACTIVACIÓN DE LA CÁPSULA Y MEZCLADO
a) Antes de activar, agite la cápsula o 

golpéela sobre una superficie dura para 
desapelmazar el polvo (Fig. 1).

b) Para activar la cápsula, presione el émbolo 
hasta que esté completamente presionado 
con el cuerpo principal y manténgalo 
presionado durante 2 segundos (Fig. 2). 
Nota: 
1) Asegúrese de que el émbolo esté completamente presionado 
para evitar la proporción de mezcla incorrecta de polvo y líquido. 
2) La cápsula debe activarse justo antes de mezclarse y usarse 
inmediatamente.

c) Colóquelo inmediatamente en un mezclador (o un amalgamador) 
y mezcle durante 10 segundos (+/- 4,000 RPM) (Fig. 3). 
Nota: 
En caso de usar un aparato mezclador con rotación, se 
recomienda no usar la opción de centrifugado

4. DISPENSADO
a) Retire la cápsula del mezclador y colóquela inmediatamente en el 

aplicador GC CAPSULE APPLIER.
b) Pulse dos veces para cargar la cápsula (Fig. 4). Para ajustar la 

dirección de la boquilla, haga girar la cápsula en el aplicador, 
sujetándolo.

c) Aplique directamente en la restauración.
d) Para retirar la cápsula utilizada, pulse el botón de soltar. Gire la 

cápsula y tire hacia fuera.
5. CEMENTADO

a) Cubra la superficie interna de la restauración con suficiente 
cemento y asiente inmediatamente. El tiempo de trabajo es de 
2 minutos 15 segundos desde el comienzo de la mezcla a 23ºC 
(73,4ºF). Temperaturas más altas acortarán el tiempo de trabajo.

b) Mantenga una presión moderada.
c) Comience a eliminar el exceso de cemento cuando presente una 

consistencia gomosa.
d) El acabado puede alcanzarse 4 minutos 30 segundos tras colocar 

la restauración.

ALMACENAJE
Recomendado para un rendimiento óptimo, conserve las cápsulas 
dentro del papel de aluminio original en un lugar fresco y seco entre 
(4-25ºC) (39,2-77,0ºF).

COLOR
Amarillo claro.

ENVASES
50 cápsulas. 
Contenido medio por cápsula: 0,33g polvo y 0,18g (0,14mL) líquido. 
Volumen neto mínimo de la mezcla de cemento por cápsula: 0,19mL. 
Accesorios: GC Capsule Applier (1 unidad).

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o la piel, elimine 

inmediatamente con una esponja o algodón empapado en alcohol. 
Aclare con agua. Para evitar el contacto, puede usar un dique de 
goma o cocoa butter aislando el campo de trabajo de la piel o del 
tejido oral.

2. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua y 
solicite atención médica.

3. 3. Este producto no está indicado para obturaciones o 
reconstrucciones de muñones.

4. Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) 
como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.

5. En extraños casos el producto puede causar sensibilidad en algunas 
personas. Si se experimenta alguna reacción de este tipo, suspenda 
el uso del producto y consulte a su médico.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones 
pueden clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse 
con las hojas de datos de seguridad disponibles en: 
https://www.gc.dental/europe. 
También se pueden obtener de su proveedor

Para el Resumen de Seguridad y Rendimiento Clínico (SSCP), consulte 
la base de datos EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) o 
póngase en contacto con nosotros en Regulatory.gce@gc.dental.

Informes de efectos no deseados: 
Si tiene conocimiento de algún tipo de efecto no deseado, reacción 
o situaciones similares experimentados por el uso de este producto, 
incluidos aquellos que no figuran en esta instrucción para su 
uso, infórmelos directamente a través del sistema de vigilancia 
correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente de su 
país. Accesible a través del siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
así como a nuestro sistema de vigilancia interna: 
vigilance@gc.dental 
De esta forma contribuirás a mejorar la seguridad de este producto.

Última revisión : 08/2024
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GC Fuji™ I CAPSULE
RADIOPAAK GLASIONOMEER BEVESTIGINGSCEMENT IN 
CAPSULES

Alleen te gebruiken in de vermelde gebruiksindicaties door 
tandheelkundig gekwalificeerden.

GEBRUIKSINDICATIES
1. Cementeren van inlays, onlays, kronen, bruggen en wortelstiften met 

als basis metaal.
2. Cementeren van alle versterkte keramische (gebakken op zirkonia) 

kronen en bruggen.

CONTRA- INDICATIES.
1. Directe pulpaoverkapping.
2. Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten waarvan bekend is 

dat ze allergisch zijn voor glasionomeercement.

SAMENSTELLING
Poeder: Fluoro-aluminosilicaatglas, polyacrylzuur, pigment
Vloeistof: Water, polyacrylzuur, carboxylzuur

GEBRUIKSAANWIJZING

Poeder / Vloeistof verhouding (g/g) 0.33/0.18
Mengtijd (sec.) 10”
Verwerkingstijd (23°C/73°F) (min., sec.) 2’15”
Netto uithardingstijd (37°C/99°F) (min., sec.) 2’30”
Aanvang definitieve afwerking na 
(37°C/99°F, nadat de restauratie is geplaatst) 
(min., sec.)

4’30”

Cemento de polialquenoato de vidrio, Cementación, Tiempo de fraguado 
neto (37°C/99°F) (min., seg.) 2'30'

1. PREPAREREN VAN HET ELEMENT
a) Prepareer het element op de gebruikelijke 

wijze. Gebruik voor pulpa-overkapping 
calciumhydroxide.

b) b) Reinig het geprepareerde element met 
puimsteen en water.

c) c) Spoel grondig met water. Droog door te 
deppen met een katoenen watje of door 
zachtjes te blazen met een luchtspuit. NIET 
UITDROGEN. Het behandelde oppervlak 
moet nog enigszins vochtig zijn (glinsteren).

2. PREPAREREN VAN DE RESTAURATIE
Zorg ervoor dat de restauratie wordt 
voorbehandeld volgens de instructies van de 
desbetreffende fabrikant.

3. HET ACTIVEREN EN HET MENGEN VAN DE 
CAPSULE
a) Alvorens te activeren schud de capsule of tik 

de zijkant ervan op een harde ondergrond om 
het poeder los te maken (Fig. 1).

b) b) Om de capsule te activeren wordt de knop 
volledig ingedrukt totdat het eindvlak gelijk ligt 
met het huis van de capsule en houd deze 
gedurende 2 seconden ingedrukt (Fig. 2). 
Opmerking: 
1) Zorg ervoor dat de plunjer volledig is ingedrukt om de onjuiste 
mengverhouding van poeder en vloeistof te voorkomen. 
2) De capsule wordt vlak voor het mengen geactiveerd, en 
onmiddellijk gebruikt. Immediately set it into a mixer (or an 
amalgamator) and mix for 10 seconds (+/- 4,000 RPM) (Fig. 3). 
Note: 
When using a rotational mixing device, it is recommended not to 
use the centrifuge option.

c) Verwijder de capsule direct uit de tang en plaats hem in een 
schudmachine

d) en schud 10 seconden (+/- 4.000RPM) (Fig. 3). 
Opmerking: 
Indien een mixer wordt gebruikt met een centrifuge optie, wordt 
aanbevolen deze centrifuge optie niet te gebruiken

4. AANBRENGEN
a) Verwijder de capsule direct uit de mixer en plaats hem in de GC 

Capsule tang.
b) Twee keer de hendel overhalen alvorens te spuiten (Fig.4). De 

tiprichting kunt u veranderen door de capsule in de tang linksom 
of rechtsom te draaien.

c) Spuit het mengsel direct in de restauratie.
d) Verwijder de capsule door de ontgrendelknop in te drukken en de 

capsule naar boven te trekken en gelijktijdig te draaien.
5. CEMENTEREN

a) Breng voldoende cement aan in de restauratie en plaats deze 
onmiddellijk. De restauratie met gemiddelde druk op zijn plaats 
houden. De verwerkingstijd is 2 minuten 15 seconden vanaf het 
begin van het mengen bij 23°C (73,4°F). Hogere temperaturen 
verkorten de verwerkingstijd.

b) Houd de restauratie met gemiddelde druk op zijn plaats.
c) Begin met het verwijderen van de overmaat zodra het cement 

rubberachtig aanvoelt.
d) Met afwerken kan worden begonnen na 4 minuten en 30 

seconden vanaf het moment dat de restauratie is geplaatst.

OPSLAG
Voor optimaal gebruik, bewaar op een koele en donkere plek (4-25°C) 
(39,2-77,0°F).

KLEUREN
Licht geel.

VERPAKKINGEN
50 capsules 
Gemiddelde inhoud per capsule : 0,33g poeder en 0,18g (0,14mL) 
vloeistof. Minimum netto volume aan gemengd cement per capsule : 
0,19mL. 
Optie : GC CAPSULE APPLIER (1 exemplaar).

WAARSCHUWING
1. In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, onmiddellijk 

verwijderen met een sponsje of een wattenpellet. Na het beëindigen 
van de behandeling grondig naspoelen met water.

2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en 
medisch advies inwinnen.

3. Dit product wordt niet aanbevolen voor vullingen of voor 
stompopbouw.

4. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

5. In sommige gevallen kan een overgevoeligheid voor het product niet 
worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan 
moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts 
worden geconsulteerd.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige 
veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk 
volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen 
beschikbaar op: 
https://www.gc.dental/europe.  
Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Zie voor de samenvatting van de veiligheid en de klinische prestaties 
(SSCP) de EUDAMED-databank (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) 
of neem contact met ons op via Regulatory.gce@gc.dental.

Ongewenste effecten-rapporteren: 
Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie 
of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief 
degene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze 
dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem, door de 
juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende 
link: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
evenals ons interne waarschuwingssysteem: 
vigilance@gc.dental. 
Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van 
dit product.

Laatst herzien: 08/2024
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GC Fuji™ I CAPSULE
RADIOPAKE GLASIONOMER-RETENTIONSCEMENT I KAPSLER

Udelukkende til benyttelse af tandlæger til beskrevne indikationer til 
anvendelse.

INDIKATIONER TIL ANVENDELSE
1. Cementering af metal-baserede inlays, onlays, kroner, broer og 

stifter.
2. Cementering af hel keramiske kroner og broer med høj styrke 

(zirkonium baserede).

KONTRAINDIKATIONER
1. Direkte pulpaoverkapning.
2. Undgå brugen af produktet til patienter med kendt allergi overfor 

glasionomer.

OPBYGNING
Pulver: Fluoraluminosilikatglas, polyacrylsyre, pigment
Væske: Vand, polyacrylsyre, carboxylsyre

BRUGSANVISNING

Pulver / Væske forhold (g/g) 0.33/0.18
Blandetid (sek.) 10”

Arbejdstid (ved 23°C/73°F) (min., sek.) 2’15”

Netto afbindingstid (37°C/99°F) (min., sek.) 2’30”

Finishing og polering må tidligst begynde 
(37°C/99°F, efter afbinding af restaureringen) 
(min., sek.)

4’30”

Glas polyalkenoatcement, Cementering, Endelig afbindingstid 
(37°C/99°F) (min.sek.)2’30’

1. PRÆPARATION
a) Præparer tanden på sædvanligvis. Ved 

pulpaoverkapning, anvendes kalcium 
hydroxyd.

b) Rengør den præparerede tand med pimpsten 
og vand.

c) Skyl omhyggeligt med vand og tørlæg moderat 
(en tørlægning svarende til aftørring med en 
vatrulle er passende). TOTAL TØRLÆGNING 
MÅ IKKE FORETAGES. Det bedste resultat 
opnås, når overfladen fremtræder let fugtig (er 
let glinsende).

2. PRÆPARATION AF RESTAURERINGEN
Vær sikker på at restaureringen er præpareret og 
håndteret I henhold til producentens anvisninger.

3. AKTIVERING AF KAPSLEN OG BLANDING
a) Inden kapslen aktiveres, skal dens side bankes 

mod en hård overflade for at løsne kapslens 
indhold af pulver (Fig. 1).

b) Aktivér kapslen ved at presse stemplet ind til 
det flugter med kapslens kant og hold den i 2 
sek. (Fig. 2). 
Note: 
1) Vær sikker på at stemplet er presset helt ind for at
undgå utilstrækkelig blanding af pulver og væske.
2) Kapslen skal aktiveres umiddelbart inden blandingen,
og indholdet skal anvendes umiddelbart efter.

c) Kapslen fjernes hurtigt fra applieren og sættes i en kapselblander 
og rystes i 10 sekunder (+/-. 4.000 slag/minut) (Fig. 3). 
Bemærk: 
Hvid der anvendes en roterende blander til G-Cem kapsler, så 
anbefaler vi at man ikke anvender blanderens centrifugefunktion

4. APPLICERING AF CEMENTEN
a) Tag kapslen fra blandemaskinen og placer den igen i en GC 

CAPSULE APPLIER.
b) Pres håndtaget to gange, således at der høres ”klik ” (Fig. 4). 

Kapslens spids kan nu vrides i den ønskede retning, ved at hele 
kapslen drejes i pistolen.

c) Applicer cementet direkte fra kapslen i restaurationen.
d) Fjern kapslen fra pistolen, ved at trykke ind på udløserknappen og 

herefter kan kapslen tages ud af pistolen.
5. GLASIONOMER CEMENTERINGSTEKNIK

a) Dæk indersiden af restaureringen med sufficient cement, og sæt 
den på plads herefter. Arbejdstiden er 2 min. og 15 sekunder fra 
start af blandingen ved 23° C (73,4° F). Højere temperatur vil 
afkorte arbejdstiden.

b) Oprethold et moderat tryk.
c) Fjern overskudscement med en scaler når cementen føles 

gummiagtig.
d) Finishering kan starte efter 4 ½ minut efter placering af 

restaureringen.

OPBEVARING
For optimal kvalitet, oppbevar kapslene i den originale aluminiumsfolien 
på et kjølig og mørkt sted (4-25°C) (39.2-77.0°F).

FARVER 
Lysegul.

PAKNINGER
Pakning med 50 kapsler.
Gennemsnitsindhold i hver kapsel : 0,33g pulver og 0,18g (0,14mL) 
væske.
Hver kapsel indeholder minimum 0,19mL brugbar (der kan presses ud 
af kapslen)
cement.
Tilbehør : GC CAPSULE APPLIER (1 stk.).

ADVARSEL
1. Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bløddelsvæv eller huden: 

så fjernes det umiddelbart med en svamp eller bomuldspellet, 
fugtet med vand. Skyld rigeligt med vand. Vi anbefaler at anvende 
kofferdam og/eller kokos smør som isolering af operationsområdet.

2. Hvis materialet kommer i kontakt med øjnene: skyld umiddelbart 
rigeligt med vand og kontakt herefter en læge.

3. Dette produkt er ikke indiceret til fyldninger eller core build-up.
4. Personlige værnimidler (PPE) såsom hadsker, mundbind og 

beskyttelsesbriller skal altid bæres.
5. Hos overfølsomme personer kan en sensibilisering fra produktet ikke 

undelukkes. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugen af 
produktet indstilles.I tilfælde af allergi henvises patienten til læge.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. Klassificeret som farlig 
i hht GHS. Læs altid op på alle arbejdshygiejbiske avisninger som kan 
findes på: https://www.gc.dental/europe De kan altid rekvireres hos dit 
depot.

Se venligst EUDAMED databasen (https://ec.eu/tools/eudamed) for en 
oversigt over sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP) eller kontakt os på 
regulatory.gce@gc.dental.

Utilsigtede bivirkninger:
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, 
bivirkninger eller
lign, som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte 
til
Lægemiddelstyrelsen eller via dette link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vort interne overvågningssystem:
vigilance@gc.dental
Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produkte

Sidst revideret : 08/2024
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GC Fuji™ I CAPSULE
RÖNTGENKONTRASTERANDE GLASJONOMER 
RETENTIONSCEMENT I KAPSLAR

Får endast användas av tandvårdspersonal enligt indikationerna för 
användning.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING
1. Cementering av metallunderstödda inlägg, onlays, kronor, broar och 

pelare.
2. Cementering av högförstärkta (zirkoniumdioxidbaserade) 

helkeramiska kronor och broar.

KONTRAINDIKATIONER
1. Direkt pulpaöverkappning.
2. Undvik att använda denna produkt till patienter som är allergiska mot 

glasjonomercement.

INNEHÅLL
Pulver: Fluoro-aluminium-silikatglas, Polyakrylsyra, pigment
Vätske: Vatten, polyakrylsyra, karboxylsyra

BRUKSANVISNING

Pulver / vätske relation (g/g) 0.33/0.18
Blandningstid (sek.) 10”

Arbetstid (vid 23°C/73°F) (min., sek.) 2’15”

Stelningstid, netto (37°C/99°F) (min., sek.) 2’30”

Slutlig finishering kan påbörjas (37°C/99°F, efter 
fastsättning av restaurationen) (min., sek.) 4’30’’

Glaspolyalkenoatcement, luting, Nettohärdningstid (37°C/99°F) (min., 
sek.) 2'30'

1. PREPARATION AV TANDEN
a) Preparera tanden på sedvanligt 

sätt. Använd kalciumhydroxid för 
pulpaöverkappning.

b) Rengör den preparerade tanden med 
pimpsten och vatten.

c) Skölj noggrant med vatten. Torka försiktigt 
med bomullspellet eller blästra lätt med 
oljefri luft. DEHYDRERA INTE. De 
preparerade ytorna ska se lätt fuktiga ut 
(glittrande).

2. PREPARATION AV ERSÄTTNINGEN
Försäkra dig om att ersättningen är 
förbehandlad enligt tillverkarens instruktioner.

3. AKTIVERING AV KAPSELN OCH 
BLANDNING
a) Skaka kapseln eller knacka den mot 

bordskivan i syfte att frigöra pulvret. (Fig. 1)
b) Aktivera kapseln genom att trycka in 

knappen så att den kommer i ett nära så 
jämt läge i förhållande till kapselkroppen, 
håll nere i 2 sekunder. (Fig. 2) 
Notera 
1) Kontrollera att kolven är helt intryckt för att undvika felaktiga 
blandningsförhållanden mellan pulver och 
vätska. 
2) Kapseln skall aktiveras direkt före tillblandningen och användas 
omedelbart.

c) Sätt omedelbart kapseln i blandningsapparaten ( eller 
amalgamblandare ). Blanda under 10 sekunder (+/- 4,000 RPM). 
(Fig. 3) 
Notera: 
Om en roterande blandare används för G-Cem kapslar så 
rekommenderar vi att inte använda blandarens centrifugfunktion.

4. APPLICERING AV CEMENTET
a) Tag kapseln från blandningsmaskinen och placera den åter i en 

GC CAPSULE APPLIER.
b) Mata pistolens handtag två gånger så att två klick hörs (Fig. 4). 

Kapselns spets kan nu vridas efter önskemål genom att hela 
kapseln vrids i hållaren.

c) Applicera cementet direkt från kapseln i restaurationen.
d) Avlägsna kapseln från hållaren efter att spärrknappen trycks in. 

Vrid kapseln och drag den sedan ur hållaren.
5. CEMENTERING

a) Täck den inre ytan av ersättningen med tillräckligt mycket 
cement och sätt omedelbart på plats. Arbetstiden är 2 minuter 
15 sekunder från blandningsstart vid 23°C (73,4°F). Högre 
temperatur förkortar arbetstiden.

b) Behåll ett måttligt tryck på restaurationen.
c) Avlägsna överskottscement med en scaler när cementet är 

gummiaktigt.
d) Finishering kan påbörjas 4 minuter 30 sekunder efter att 

ersättningen varit på plats in situ.

FÖRVARING
Rekommenderas för optimal prestanda, förvara kapslarna i den 
ursprungliga aluminiumfolien på en sval och mörk plats. (4-25°C) (39.2-
77.0°F).

FÄRGER
Ljusgul

FÖRPACKNINGAR
50 Kapslar. 
Genomsnittligt innehåll per kapsel : 0,33g pulver och 0,18g (0,14mL) 
vätska. Minimum nettovolym blandat cement per kapsel : 0,19mL. 
Tillval : GC CAPSULE APPLIER (1 ST).

VARNING
1. Om materialet kommer I kontakt orala mjukvävnader eller huden: 

avlägsna omedelbart materialet i svamp eller bomull som fuktats i 
alkohol. Spola rikligt med vatten. Vi rekommenderar att kofferdam 
och/eller kokossmör används för att isolera operationsområdet.

2. Om materialet kommer i kontakt med ögonen: skölj omedelbart rikligt 
med vatten och kontakta läkare.

3. Denna produkt är inte indicerad för fyllningar eller 
pelaruppbyggnader.

4. Använf alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan 
personlig skyddsutrustning.

5. I sällsynta fall kan prodkten framkalla allergi hos känsliga personer. 
Ifall sådana reaktioner skulle uppträda, avbryt användningen av 
produkten och remittera till läkare.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses 
som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med 
våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på; 
https://www.gc.dental/europe 
Dessa kan också erhållas från din leverantör.

För sammenfattningen av Säkerhet och Klinisk prestation (SSCP) 
var vänlig se EUDAMED databas(https://ec.eu/tools/eudamed) eller 
kontakta oss Regulatory. gce@gc.dental.

Rapportering av oönskade effekter:
Om du upptäcker någon form av oönskade effekter, reaktioner eller 
liknande
händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive 
de som inte
är upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det 
relevanta
vaksamhetssystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns 
tillgängligt
via denna länk:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
såväl som vårt interna vaksamhetssystem:
vigilance@gc.dental
På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produk

Reviderad senast : 08/2024
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GC Fuji™ I CAPSULE
CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO RADIOPACO EM CÁPSULAS

Para utilização apenas por um profissional dentário nas indicações 
de utilização.

INDICAÇÕES:
1. Cimentação de inlays, onlays, coroas, pontes e espigões intra-

radiculares em metal.
2. Cimentação de coroas e pontes de cerâmica de alta resistência (à 

base de zircónio).

CONTRA-INDICAÇÕES.
1. Proteção pulpar direta
2. Evitar a utilização deste produto em pacientes com alergia conhecida 

a cimentos ionômero de vidro.

COMPOSIÇÃO
Pó: Fluoroaluminosilicato de vidro, ácido poliacrílico, pigmento
Líquido: Água, ácido poliacrílico, ácido carboxílico

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Proporção Pó / Líquido (g/g) 0.33/0.18
Tempo de mistura (seg.) 10”

Tempo de trabalho (a 23°C/73°F) (mín., seg.) 2’15”

Tempo líquido de endurecimento (37°C/99°F) 
(min., seg.) 2’30”

Tempo de secagem dentro da cavidade oral 
(37°C/99°F) (min., seg.) 4’30”

Cimento de polialkenoat de vidro, Luting, Tempo líquido de 
endurecimento (37°C/99°F) (min., seg.) 2'30"

1. PREPARAÇÃO DO DENTE
a) Prepare o dente da maneira habitual. Para 

protecção pulpar, utilize hidróxido de cálcio.
b) Limpe o dente preparado com pasta de 

polimento e água.
c) Lave bem com água. Elimine o excesso 

de humidade com uma bola de algodão 
ou com um jacto de ar suave isento de 
óleo. NÃO SEQUE COMPLETAMENTE. 
As superfícies preparadas devem ter um 
aspecto húmido (brilhante).

2. TRATAMENTO DA PREPARAÇÃO
Certifique-se de que o preparo é pré-tratado e 
manuseado de acordo com as instruções do 
fabricante.

3. ACTIVAÇÃO E MISTURA DA CÁPSULA
a) Antes de activar, agite a cápsula ou bata 

com o lado desta numa superfície dura, 
para soltar o pó (Fig. 1).

b) Para activar a cápsula, empurre o êmbolo 
até este ficar nivelado com o corpo 
principal e mantenha-o pressionado por 2 
segundos (Fig. 2). 
Nota: 
1) Certifique-se de que o êmbolo esteja totalmente pressionado 
para evitar a mistura errada de pó e líquido. 
2) A cápsula deve ser activada imediatamente antes da mistura e 
usada imediatamente.

c) Coloque-o imediatamente em um misturador (ou um 
amalgamador) e misture por 10 segundos (+/- 4.000 RPM) (Fig. 
3). 
Nota: 
Se utilizar um misturador rotativo, recomenda-se que não utilize a 
opção de centrifugação

4. DOSEAMENTO
a) Retire imediatamente a cápsula misturada do misturador e 

carregue-a no APLICADOR DE CÁPSULAS GC.
b) b) Dê dois cliques para ferrar/preparar a cápsula (Fig. 4). Para 

ajustar a direcção do bocal, segure no aplicador com a cápsula 
voltada para si e rode o corpo da cápsula.

c) c) Aplique directamente dentro do restauro.
d) d) Para remover a cápsula usada, prima o botão de libertação do 

aplicador. Rode a cápsula e puxe para cima.
5. CIMENTAÇÃO

a) Forre a superfície interna do restauro com cimento suficiente e 
aplique-o imediatamente. O tempo de trabalho é de 2 minutos 
e 15 segundos desde o início da mistura a 23°C (73,4°F). 
Temperaturas mais altas encurtam o tempo de trabalho.

b) Mantenha uma pressão moderada.
c) Comece a remover o excesso de cimento quando este tiver um 

toque plástico.
d) Pode começar com o acabamento 4 minutos e 30 segundos 

depois de colocar o restauro.

ARMAZENAMENTO
Para um desempenho ótimo, guardar as cápsulas na folha de alumínio 
original, num local fresco e escuro (4-25°C) (39.2-77.0°F).

CÔR
Amarelo claro.

APRESENTAÇÃO
50 cápsulas 
Conteúdo médio por cápsula: 0,33 g de pó e 0,18 g (0,14 mL) de 
líquido. 
Volume líquido mínimo de cimento misturado por cápsula: 0,19mL. 
Opção: APLICADOR DE CÁPSULA GC (1 unidade).

PRECAUÇÕES
1. Em caso de contacto com a mucosa ou pele, retire imediatamente 

com uma esponja ou algodão embebido em álcool. Lave com água. 
Para evitar o contacto, pode usar um dique de borracha e/ou “cocoa 
butter” para isolar o campo operatório da pele e mucosa.

2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e 
consulte um médico.

3. Este produto não é indicado para obturações ou reconstrução de 
núcleos.

4. Rquipaentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, máscaras 
e óculos de segurança devem ser sempre utilizados.

5. Em casos raros, o preoduto pode provocar reacções de sensibilidade 
em algumas pessoas. Caso se observem reacções desse género, 
interrompa o uso do produto e sonsulte um médico.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização 
podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. 
Sempre familiarize-se com as fiches de informação de segurança 
disponíveis em: 
https://www.gc.dental/europe 
Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Para o Resumo de Segurança e Desempenho Clínico (SSCP), consulte 
a base de dados EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ou 
contacte-nos em Regulatory.gce@gc.dental.

Relatório de efeitos indesejados: 
Se você tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito indesejado, 
reação ou situações semelhantes experimentados pelo uso deste 
produto, incluindo aqueles não listados nesta instrução para uso, 
por favor comunique-os diretamente através do sistema de vigilância 
correspondente, selecionando a autoridade apropriada de seu país. 
acessível através do seguinte link: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
bem como ao nosso sistema interno de vigilância: 
vigilance@gc.dental 
Desta forma, você contribuirá para melhorar a segurança deste produto.

Última revisão : 08/2024
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GC Fuji™ I CAPSULE
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ 
ΚΑΨΟΥΛΑ

Για χρήση μόνο από επαγγελματία οδοντίατρο στις ενδείξεις χρήσης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Συγκόλληση μεταλλικών ενθέτων, επενθέτων, στεφ νών, γεφυρών 

ενδορριζικών αξόνων
2. Συγκόλληση υψηλής αντοχής (βάση ζιρκονίου) ολοκεραμικών 

στεφανών και γεφυρών.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Άμεση κάλυψη του πολφού.
2. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντοςσε ασθενείς με γνωστές αλλεργίες 

στις υαλοϊονομεpείς κονίες, τον άργυρο.

ΣΎΝΘΕΣΗ
Σκόνης: Φθόριο-αλούμινο-πυριτικό γυαλί, πολυακρυλικού οξέος, 
χρωστική
Υγρού: Νερό, πολυακρυλικό οξύ, καρβοξυλικό οξύ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αναλογία σκόνης /υγρού (glg) 0.33/0.18
Χρόνος ανάμειξης (sec) 10”

Χρόνος επεξεργασίας (23°C/73°F) (λεπτά, δευτ.) 2’15”

Net Χρόνος πήξης (37°C/99°F) (λεπτά, 
δευτερόλεπτα) 2’30”

Χρόνος μ μέχρι την τελική λι ανση (37°C/99°F, μετ 
την τοποθ τηση της αποκατ στασης) (min., sec.) 4’30”

Γυάλινο πολυαλκενικό τσιμέντο, Luting, Net Χρόνος πήξης (37°C/99°F) 
(λεπτά, δευτερόλεπτα) 2'30'

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΝΤ ΙΟΥ
α) Προετοιμάστε το δόντι με το συνηθισμένο 

τρόπο. Για την κάλυψη του πολφού 
χρησιμοποιήστε υδροξείδιο του ασβεστίου

β) Καθαρίστε το προετοιμασμένο δόντι με 
πάστα και νερό.

γ) Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε την περίσσεια υγρασίας 
με τολύπιο βάμβακος ή φυσήξτε 
ελαφρά με την αεροσύριγγα ΜΗΝ 
ΑΦΥΔΑΤΏΣΕΤ Ε. Οι προετοιμασμένες 
επιφάνειες πρέπει να φαίνονται εφυγρές (να 
γυαλίζουν)

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Α ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι η αποκατάσταση είναι 
προετοιμασμένη ανάλογα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή

3. ΕΝ ΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΕΙΞΗ

α) Πριν από την εvερyοποίηση, ανακινήστε την 
κάψουλα ή βάλτε την πλευρά της σε σκληρή 
επιφάνεια yια να τη σκόνη (Εικ 1)

β) Για να ενερyοποιήσετε την κάψουλα, 
σττρώξτε το έμβολο μέχρι να συμπιεστεί πλήρως με το κυρίως 
σώμα και κρατήστε το yια 2 δεuτερόλππα (Εικ 2) 
Σημείωση 
1) Βεβαιωθείτε ότι το έμβολο πιέζεται πλήρως για να αποφύγετε την 
λανθασμένη αvαλοyία αvάμειξης σκόνης και uγρού. 
2) Η κάψουλα θα πρέπει να εvερyοποιείται αμέσως πριν από την 
ανάμειξη κcα να χρησιμοποιηθεί αμέσως

γ) Τοποθετήστε το αμέσως σε ένα μίξερ (ή ένα μίξερ) και αvαμείξτε yια 
10 δευτcρόλετπα (+/- 4,000 RΡΜ) (Εικ 3) 
Σημείωση 
Όταv χρηmμοποιείτε περιστροφική συσκευή ανάμειξης συστήνεται 
η αποφυγή χρήσης της επιλογής της φυγόκεντρου

4. ΕΞΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
α) Αφαιρέστε αμέσως την αναμεμειγμένη κάψουλα από το δονητή και 

τοποθετήστε την στο πιστόλι GC CAPSULE APPLIER
β) Πιέστε δύο φορές για να προετοιμαστεί η κάψουλα (Εικ 4).
γ) Τοποθετήστε το υλικό απευθείας μέσα στην αποκατάσταση
δ) Για την αφαίρεση της χρησιμοποιημένης κάψουλας πιέστε το 

έμβολο απελευθέρωσης. γυρίστε την κάψουλα και τραβήξτε την 
προς τα πάνω

5. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
α) Επιστρώστε με επαρκή ποσότητα κονίας την εσωτερική επιφάνεια 

της αποκατάστασης και τοποθετήστε την στη θέση της αμέσως. ο 
χρόνος εργασίας είναι 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα από την αρχή 
της ανάμειξης στους 23°C (73,4 °F). Υψηλότερες θερμοκρασίες θα 
μειώσουν το χρόνο εργασίας.

β) Εφαρμόστε μέτρια πίεση.
γ) Αρχίστε την αφαίρεση της περίσσειας κονίας όταν αυτή γίνει 

ελαστική.
δ) Η λείανση μπορεί να αρχίσει 4 λεπτά και 30δευτερόλεπτα μετά την 

αρχική τοποθέτηση της αποκατάστασης.

ΦΥΛΑΞΗ
Για ιδανική απόδοση φυλάξτε τις κάψουλες στην αυθεντική συσκευασία 
αλουμινίου σε δροσερό και σκοτεινό μέρος (4-25Τ) (39.2-77.ΟΤ).

ΑΠΟΧΡΩΣΗ
Ανοιχτό κίτρινο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
50 κάψουλες 
Μέση ποσότητα υλικού ανά κάψουλα 0,33g. σκόνης και 0,18g. (0,14ml) 
υγρού. Ελάχιστη καθαρή ποσότητα αναμεμειγμένου υλικού ανά κάψουλα 
0,19mL? 

Προαιρετικά: Πιστόλι GC Capsule Applier (1 τεμάχιο).

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Σε περίπτωση επαφής με τους μαλθακούς ιστούς ή το δέρμα 

αφαιρέστε αμέσως το υλικό με γάζα ή τολύπιο βάμβακος εμποτισμένο 
σε οινόπνευμα Ξεπλύνετε με νερό. για να αποφευχθεί η επαφή 
του υλικού με το δέρμα ή τους μαλθακούς ιστούς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ελαστικός απομονωτήρας και/ ή βαζελίνη ώστε να 
απομονωθεί το πεδίο εργασίας από αυτούς

2. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τους οφθαλμούς , ξεπλύνετε 
αμέσως με νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια

3. Το προl’όν αυτό δεν ενδείκνυται για χρήση ως εμφρακτικό υλικό ή 
υλικό ανασύστασης

4. Ο προσω πικός εξοπλισμός ασφαλείας (ΠΕΑ) ό πως γάντια , μάσκα 
κα:ι προστατευτικά γυαλιά πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται.

5. Σε σπάνιες περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να προκαλέσει 
υπερευαισθησία σε κάποια άτομα. Αν παρατηρηθούν τέτοιες 
αντιδράσεις, σταματήστε τη χρήση του προιόντος και αναζητήστε 
ιατρική βοήθεια

Κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες 
Χρήσης μπορεί να ταξινομηθούν ως επικίνδυνα σύμφωνα με τα GHS. 
Εξοικειωθεiτε πάντα με τις οδηγίες ασφαλείας που διατίθενται στη 
διεύθυνση: 
https://www.gc.dental/europe 
Επίσης μπορείτε να τις παραλάβετε crπό τον προμηθευτή σας. 

Για την Περίληψη της Ασφάλειας και της Κλινικής Απόδοσης (SSCP) 
ανατρέξτε στη βάση δεδομένων EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/
eudamed) ή επικοινωνήστε μαζί μας στο Regulatory.gce@gc.dental. 

Αναφορά yια ανrnιθΙJμητες Ενέργειες Αν ενημερωθείτε yια οποιαδήποτε 
ανεπιθύμητη εvέρyεια, αντίδραση ή παρόμοια yεγονότα από τη χρήση 
τοu προϊόντος, σuμπεριλαμβανομfJΙων και όσωι δεν αναφέρονται στις 
παρούσες οδηγίες χρήσης, παρακαλούμε δηλώστε τις αμέσως στο ειδικό 
σύστημα επιλiγοvτας την κατάλληΝj αρχή της χώρας σας ποu μπορείτε 
να βρείτε μέσα από την ακόλοuθη διεΙJθuvση 
https://ec.europa_ eu/growth/sectors/medical-devices/c ontacts_en 
καθώς και στο εσωτερικό σύστημα ασφαλείας της εταιρείας 
νigilance@gc.dental 
Με τον τρόπο αuτό συντελείτε στην βελτίωση της ασφάλειας χρήσης 
αυτού τοu προϊόντος.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου : 08/2024
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GC Fuji™ I CAPSULE
RADIOPAK GLASSIONOMER LUTING SEMENT I KAPSLER

Brukes kun av tannhelsepersonell ved anbefalte indikasjoner.

INDIKASJONER FOR BRUK
1. Sementering av metallbaserte inlays, onlays, kroner, broer og stifter
2. Sementering av slitesterke (zirkonia baserte) hel keramiske kroner 

og broer.

KONTRAINDIKASJONER
1. Direkte pulpaoverkapping.
2. Unngå bruk av dette produktet hos pasienter med kjent allergi for 

glassionomer sement

INNHOLD
Pulver: Fluor-aluminium-silikatglass, polyakrylsyre, pigment
Væske: Vann, polyakrylsyre, karboksylsyre

BRUKSANVISNING

Pulver/ væske forhold (g/g) 0.33/0.18
Blandetid (sek.) 10”

Arbeidstid (23 °C/73 °F) (min, s) 2’15”

Netto herdetid (37°C/99°F) (min., sek.) 2’30”

Konturering og polering (37°C/99°F) må tidligst 
begynne etter bonding av fyllingen (min, s) 4’30”

Glass polyalkenoate sement,  luting, Netto herdetid (37°C/99°F) (min., 
sek.) 2'30'

1. PREPARERING AV TANN
a) Preparer tann på vanlig måte. Bruk 

kalsiumhydroksid for direkte kapping av 
pulpa.

b) Rengjør de preparerte tennene med 
pimpstein og vann.

c) Skyll grundig med vann. Fjern overflødig 
fuktighet ved å tørke med en bomullspellet 
eller blåse forsiktig med en oljefri luft. IKKE 
TØRK. Preparerte overflater skal virke 
fuktige (glitrende)

2. PREPARERING FOR RESTAURERING
Sørg for at restaureringen er 
forbehandlet og håndtert i henhold til 
produsentens instruksjoner.

3. KAPSELAKTIVERING OG BLANDING
a) Før aktivering, rist kapselen eller bank 

siden på en hard overflate for å løsne 
pulveret (fig. 1).

b) For å aktivere kapselen, skyv stempelet til 
det er helt trykket inn med hoveddelen og 
hold det nede i 2 sekunder (fig. 2). 
Merk: 
1) Kontroller at stempelet er trykket helt ned for å unngå feil 
blandingsforhold mellom pulver og væske. 
2) Kapselen skal aktiveres umiddelbart før blanding og brukes 
umiddelbart.

c) Kapselen skal aktiveres rett før blanding og brukes umiddelbart. 
Sett den umiddelbart i en mikser (eller en amalgamator) og bland i 
10 sekunder (+/- 4000 RPM) (fig. 3). 
Merk:

d) Når du bruker en roterende blandeanordning, anbefales det å ikke 
bruke sentrifugealternativet..

4. DISPENSERING
a) Fjern umiddelbart den blandede kapselen fra mikseren og legg 

den inn i GC CAPSULE APPLIER.
b) Trykk to klikk for å fylle kapselen (fig. 4). For å justere retningen 

på dysen, hold applikatoren med kapselen mot deg og snu 
kapselkroppen.

c) Ekstruder direkte inn i restaureringen.
d) For å fjerne den brukte kapselen, trykk på appliseringsknappen. 

Vri og trekk oppover.
5. SEMENTERING

a) Smør den indre overflaten av restaureringen med tilstrekkelig 
sement og herd umiddelbart. Arbeidstiden er 2 minutter og 
15 sekunder fra start av blanding ved 23°C (73,4°F). Høyere 
temperaturer vil forkorte arbeidstiden.

b) Oppretthold moderat trykk.
c) Begynn å fjerne overflødig sement når overflødig sement føles 

gummiaktig.
d) Etterbehandling kan startes 4 minutter og 30 sekunder etter at 

restaureringen er satt på plass.

OPPBEVARING
Anbefalt for optimal ytelse, oppbevar kapslene i den originale 
aluminiumsfolien på et kjølig og mørkt sted (4-25°C) (39,2-77,0°F).

FARGE
Lys gul.

PAKKE
50 Kapsler. 
Gjennomsnittlig innhold per kapsel: 0,33g pulver og 0,18g(0,14ml) 
væske. Minimum nettovolum blandet sement per kapsel: 0,19ml) 
Tillvalg: GC CAPPSULE APPLIER(1 stk).

FORSIKTIGHETSREGLER
1. Ved kontakt med munnvev eller hud, fjern umiddelbart med en 

svamp eller bomull dynket i alkohol. Skyll med vann. For å unngå 
kontakt kan en kofferdam og/eller kakaosmør brukes til å isolere 
operasjonsfeltet fra huden eller munnvevet.

2. Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med vann og søk 
legehjelp.

3. Dette produktet er ikke ment for fylling eller core oppbygging.
4. Personlig verneutstyr (PVU) som hansker, ansiktsmasker og 

vernebriller skal alltid brukes.
5. I sjeldne tilfeller kan produktet forårsake følsomhet hos noen 

mennesker. Hvis du opplever slike reaksjoner, må du slutte å bruke 
produktet og henvise til lege.

Noen av produktene som er referert til i denne IFU kan være 
klassifisert som skadelige i henhold til GHS. Gjør deg alltid kjent med 
sikkerhetsdatabladene som er tilgjengelige hos: 
https://www.gc.dental/europe 
De kan også hentes fra din leverandør.

For sammendraget av Sikkerhet og Klinisk prestasjon, vennligst se 
EUDAMED database (https://ec.eu/tools/eudamed) eller kontakt oss på 
Regulatory.gce@ gc.dental.

Uønskede bivirkninger-rapportering: 
Hvis du blir gjort oppmerksom på uønskede effekter, reaksjoner eller 
lignende erfaringer ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke er 
ramset opp i bruksanvisningen, vennligst rapportert de direkte gjennom 
overvåkningssystemet, ved å velge riktig instans i ditt land ved å følge 
følgende link: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
I tillegg til vårt interne overvåkningssystem: vigilance@gc.dental 
På denne måten vil du bidra til å øke sikkerheten ved bruk av dette 
produktet.
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GC Fuji™ I CAPSULE
RÖNTGENOPAAKKINEN LASI-IONOMEERISEMENTTI 
KAPSELEISSA

Vain hammashuollon ammattilaisten käyttöön suositelluissa 
käyttöindikaatioissa.
INDIKAATIOT
1. Metallipohjaisten inlay- ja onlay-täytteiden, kruunujen ja siltojen 

sementointi.
2. Erittäin lujien (zirkoniumdioksidipohjaisten) keraamisten kruunujen ja 

siltojen sementointi.

KONTRAINDIKAATIOT
1. Pulpan kattaminen.
2. Vältä tämän tuotteen käyttöä potilailla, joiden tiedetään olevan 

allergisia lasi-ionomeerisementille.

KOOSTUMUS
Jauhe: Fluori-alumiini-silikaattilasi, polyakryylihappo, pigmentti
Neste: Vesi, polyakryylihappo, karboksyylihappo

KÄYTTÖOHJEET

Jauhe/neste-suhde (g/g) 0,33/0,18
Sekoitusaika (s) 10”

Työskentelyaika (min, s) (23°C) 2’15”

Nettoasettumisaika (37°C/99°F) (min, s) 2’30”

Käytössä oleva kokonaisaika (37°C/99°F, työn 
paikoilleen asettamisesta) (min, s) 4’30”

Lasipolyalkenoaattisementti, Sementointi, Nettoasettumisaika 
(37°C/99°F) (min., s.) 2'30'

1. HAMPAAN PREPAROINTI
a) Preparoi hammas tavanomaiseen tapaan. 

Pulpan pinnan peittämiseen käytetään 
kalsiumhydroksidia.

b) Puhdista preparoitu hammas hohkakivellä 
ja vedellä.

c) Huuhtele huolellisesti vedellä. Imeytä 
ylimääräinen vesi pumpulituppoon 
tai kuivaa puhaltamalla varovasti 
öljyttömällä ilmalla. ÄLÄ KUIVAA LIIAN 
VOIMAKKAASTI. Parhaaseen tulokseen 
päästään, kun preparoidut pinnat näyttävät 
kosteilta (kiiltäviltä).

2. RESTAUROINNIN VALMISTELU
Varmista, että restaurointi on esikäsitelty 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. KAPSELIN AKTIVOINTI JA SEKOITTAMINEN
a) Ravistele kapselia tai kopauttele sen 

reunaa jotakin kovaa pintaa vasten 
irrottaaksesi jauheen ennen kapselin 
aktivoimista (kuva 1). 

b) Kapselin aktivoimiseksi mäntää työnnetään 
sisään, kunnes se on samassa tasossa 
kapselin rungon kanssa, ja pidetään tässä 
asennossa kahden sekunnin ajan (kuva 2). 
Huom: 
1) Varmista, että kapseli on työnnetty kokonaan sisään, jotta 
jauheen ja nesteen sekoitussuhde on varmasti oikea. 
2) Kapseli on aktivoitava juuri ennen sekoittamista ja se on 
käytettävä heti. 

c) Aseta se heti sekoittajaan (tai amalgamaattoriin) ja sekoita 
10 sekunnin ajan (+/- 4 000 RPM) (kuva 3). 
Huom: 
Jos sekoittamisessa käytetään pyörivää laitetta,suosittelemme, 
että sentrifuugivaihtoehtoa ei käytetä.

4. ANNOSTELU
a) Poista sekoitettu kapseli heti sekoittajasta ja aseta se GC 

CAPSULE APPLIER -viejään.
b) Aktivoi kapseli käyttövalmiuteen kahdesti napsauttamalla (kuva 

4). Kärjen suuntaa voi säätää pitelemällä kapselia ja viejää itseä 
vasten ja kääntämällä kapselin runkoa.

c) Pursota suoraan työhön (kuva 5).
d) Paina viejän vapauttamisnappia käytetyn kapselin poistamiseksi. 

Kierrä kapselia ja vedä ylöspäin.
5. SEMENTOINTI

a) Pinnoita työn sisäpinta riittävällä määrällä sementtiä ja sovita 
välittömästi paikoilleen. Työskentelyaikaa on 23°C:n (73,4°F) 
lämpötilassa kaksi minuuttia 15 sekuntia sekoittamisen 
aloittamisesta. Korkeampi lämpötila lyhentää työskentelyaikaa.

b) Säilytä kohtalainen paine.
c) Aloita ylimääräisen sementin poistaminen, kun ylimääräinen 

sementti tuntuu kumimaiselta.
d) Viimeistely voidaan aloittaa 4 minuuttia 30 sekuntia restauroinnin 

jälkeen.

SÄILYTYS
Ihanteellisen suorituskyvyn takaamiseksi säilytä kapselit alkuperäisessä 
alumiinipakkauksessa viileässä ja pimeässä paikassa (4-25°C) (39,2-
77,0°F).

VÄRI
Vaaleankeltainen.

PAKKAUKSET
50 kapselia. 
Yhden kapselin keskimääräinen sisältö: 0,33 g jauhetta ja 0,18 g (0,14 
ml) nestettä. Sementtiseoksen vähimmäisnettotilavuus kapselia kohti: 
0,19 ml. Valinnainen: Kapseliviejä (GC CAPSULE APPLIER; 1 kpl).

VAROITUKSET
1. Jos ainetta pääsee suun alueen kudoksiin tai iholle, poista se heti 

alkoholiin kastetulla vanutupolla tai sienellä. Huuhtele vedellä. Jotta 
materiaalia ei pääsisi iholle tai suun alueen kudoksiin, on hyvä eristää 
työskentelyalue kofferdamilla ja/tai kaakaovoilla.

2. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät heti vedellä ja käänny 
lääkärin puoleen.

3. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu täytemateriaaliksi tai pilarin 
rakentamiseen.

4. Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojakäsineitä, 
kasvosuojaa ja suojalaseja.

5. Tuote saattaa harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa herkistymistä.
Jos tällaisia reaktioita ilmenee, keskeytä tuotteen käyttö ja käänny 
lääkärin puoleen.

Jotkin tässä käyttöohjeessa mainitut tuotteet saatetaan luokitella GHS-
järjestelmässä vaarallisiksi. Tutustu aina käyttöturvallisuustiedotteisiin 
osoitteessa : 
https://www.gc.dental/europe. 
Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla myös jälleenmyyjiltä.

Yhteenveto turvallisuudesta ja kliinisestä suorituskyvystä (SSCP) löytyy 
EUDAMED-tietokannasta (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) tai ota 
yhteyttä meihin osoitteessa Regulatory.gce@gc.dental. 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen: 
Jos saat tietää, että tämän tuotteen käytön yhteydessä on esiintynyt 
ei-toivottuja vaikutuksia tai reaktioita tai vastaavia tapahtumia, myös 
sellaisia, joita ei tässä ohjeessa ole lueteltu, ilmoita niistä oman 
asuinmaasi viranomaiselle kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta (ks. 
linkki) https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 
sekä sisäiseen ilmoitusjärjestelmäämme osoitteeseen vigilance@
gc.dental 
Näin autat meitä parantamaan tämän tuotteen turvallisuutta.
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PTAntes de utilizar, leia cuidadosamente 
as instruções de utilização. ELΠριν από τη χρήση παρακαλούμε 

διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. NOLes bruksanvisningen 
nøye før bruk. FI


